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Woodsol, su bazli dis mekan ahsap boya ve
vernikleri alaninda, Kayalar Kimya'nin 2016
yilinda sektore kazandirdig
en yeni markasidrr.

Woodsol markasi genis trin gami ile
kullanicilarinin tim ihtiyaclarini karsilarken

ayni zamanda ¢6zUm ortagi olma
hedefi ile yola cikmustr.

Ahsap malzemelerin kullanim émdurlerini
minimum bakim faaliyetleri ile
uzatan Woodsol, estetik ve dayanimi
ayni anda sunar.
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DIS MEKAN AHSAPLAR ICIN TAVSIYE EDILEN BAKIM SISTEMLERI
KULLANIM PR TAVSIYE EDILEN
ALANLAR GORUNTU PARLAKLIK UYGULAMA
CEPHE YARI SEFFAF IPEK MAT 1xIP51 + 3 x GEMINA
KAPLAMALARI,
GARAJ KAPILARI, . 1 x LATYGRUND +
AHSAP YARISEFFAF |  IPEK MAT
- CESRELER, il 3 SUPERBRUSH
AHSAP PANJURLAR, 1xIP51+1xREPLENA +
BALKON OPAK BEYAZ VE AGIK
KORKULUKLARI, RENKLER 2 X PIGMENTA
AHSAP -
DIS KEPH_AR OPAK KOLFCJEEEI\:IAPILER 1 xIP 51 +2 x PIGMENTA
YARI SEFFAF MAT 2 x UNIDECK
S BAHCE
W 0 0 D 0 I - - MOBILYALAR YARI SEFFAF MAT 1 x LATYGRUND + 2 x UNIDECK
—— . 1xIP 51 + 1x REPLENA +
(] [ J ] [ ] ‘ — g S IPEK MAT 2x PIGMENTA
U R U N I E R I & il . DECKLER, YARI SEFFAF MAT 2 x UNIDECK
KOPRULER, TEKNE
GUVERTELERI,
WPC MALZEMELER | YARISEFFAF MAT 1 x LATYGRUND + 1 x UNIDECK
1A , 1 X LATYGRUND + 2
e Asiri iklim kosullarinda ervowogp | VA SEFFAF | IPEK MAT “SUPERBRUSH
k anit l anmi § . APE';ZHAEL Al | YARISEFFAF | IPEKMAT | 1xLATYGRUND + 2x UNIDECK
- \ (CAM-DISBUDAK) . 11P51 + 1 x REPLENA +2 X
OPAK IPEK MAT
e Insana ve cevreye duyarli \ : PIGMENT
u I‘et | m te kn 0 l.OJ |S| \ PERGOLELER YARISEFFAF |  IPEK MAT 1 X LATYGRUND + 3 x GEMINA
oSN KIS BAHCELERI OPAK PEK MAT 11P51+ 1 x REPLENA +
irlic " " 2 x PIGMENTA
o AV rU pa B I rI.I gl VOC ll mlt ? . Tavsiye edilen uygulamalarda kullanim streleri; Ahsap tirtine, uygulama miktarina,
N i e e A e i et
degerlerine uygunluk JURSNNCH  toa oo e ) SRS
: y  Tum kosullarda, optimum verim alinabilmesi igin Grin teknik
° |n$ana ve dogaya Zarar biltenlerine ve rlin etiketlerindeki yonergelere uyulmalidir.
- « Uygulama kosullarinda ortam sicakligi min. 10°C ve max.
ve rmeyen Ul‘unler 35°C olmalidir.
: - : « Uygulama kosullarinda ortam nemi %30 ila %70 arasinda
« Tehlikeli madde icermeyen gy 0
u ru N l_e r . Kull_anllan ahsabin nemi %12 ila %14 arasinda, sicakligi
. 5°C ila 40°C arasinda olmalidir.
o EStetl k ve dayanlml aynl anda  Optimum performansin alinabilmesi igin uygulama
T .- . l . tamamlandiktan sonra, normal kosullar altinda
sunan (_,;OZU M oneriieri (23°C, %60 RH) 72 saat beklenmelidir.
= : « Uygulanan son kat renk tonu koyulastik¢a, UV dayanimi artar.
°
Aglr meta ller |§ermez « Woodsol Urtinleri kaplamalar igin 6nerilmez.
« Uygulama alaninda kullanilan yardimci kimyasallar
(tutkal, silikon, temizleme malzemeleri vb.) Griiniin dayanimini
olumsuz etkiler.
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Zevkler ve renkler tartisilmaz!
Renk 9enin R2enq
Istedigin rengi sec!

Senin rengin diyerek ciktigimiz bu yolda, ahsaba kattigimiz degeri senin renginle
buttinlestirmek istedik. Biliyoruz ki renkler ruhun ve doganin vazgecilmez bir
parcasl. Yapmamiz gereken tek sey rengin enerjisinin yasamlarimiza nasil
dokundugunu fark etmek!

Standart renklerin disina ¢clkmak, aliskanliklari degistirmek icin WOODSOL
renklendirme sistemini olusturduk.

Dogadaki binlerce rengi sizler icin Ureten renklendirme sistemimizden
yararlanmak icin etrafinizda gérdiguniz herhangi bir renkle bize gelmeniz
yeterli! Yemyesil bir dogayla ic ice olabilir, giines sarisiyla bahcenizi isitabilir,

kendinize masmavi bir ahsap gokyuzu yaratabilirsiniz.
Sen rengini sec, biz yapalim!

WOODSOL renklendirme sistemi sizlere son renk trendlerini yakindan takip
ederken istediginiz tim renkleri yiksek islem guvenilirligi ve maliyet verimliligi
ile hizli ve kolayca elde edebilme imkani sunar. Ayrica calisilan rengi hafizasina
kaydeden sistemimiz sayesinde yillar sonra bile kusursuz bir sekilde ayni renge

ulasabilirsiniz.
Senin rengin logosunu gordiguntz tum Grunlerimiz icin satis noktalarimizdaki
tinting makinalarimizdan RAL ve NCS kartela renklerinin yani sira istediginiz
renklere de erisebilirsiniz.




LATYGRUND
LG-440

YARI SEFFAF
RENKLI ASTAR

LATYGRUND;
renklendirilebilen, yari seffaf
ozellikte, alt kat olarak
kullanima uygun su bazli
astardrr.

OZELLIKLER

« UV Isinlarina karsl dayanim,

- Emprenye ozelliklerine sahip kimyasal yap,

« Ahsap dokusundaki derinligi hissetme
ozelligi,

- Rutubet ve neme karsi yuksek mukavemet,

- Pestisit ve civa icermez. IPBC icerir.

ONERILEN KULLANIM ALANLARI
Tomruk evlerdeki cephe kaplamalari,
ahsap paneller, ahsap kapl, cardak, pergola
ve pencerelerde kullanili. LATYGRUND
LG-440 son kat verniklerin altina astar kat
olarak uygulanabilir.

URUN OZELLIKLERI

Tavsiye edilen kat sayisi: 2

Tuketim miktar (m?/LT): 10 - 12

Kuruma Zamani (20°C, % 45-65 Bagil Nem, 100 g/m?)
Toz kurumasi: 10 dk
Dokunma kurumasl: 1 saat
Zimparalanabilme: 2 saat
Katlar arasi bekleme stiresi: 4 — 6 saat
istiflenebilme: 12 saat

YUZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapilacak yuzey toz ve kirlerden arindintmalidir.

Ahsap rutubeti yumusak agaclar icin maksimum %12, sert agaclar
icin maksimum %15 olmalidir. Sert adaclar uygulama odncesi lif
kalkmasi sebebiyle 180 nolu zimpara ile zimparalanmalidir.

UYGULAMA EKIPMANLARI
« Sprey tabancasi

- Firca

- Daldirma

AMBALAJ
075LT; 25LT; 20 LT

0000 CLEAR 1559 0AK 1553 PINO

1558 CHERRY 1557 MAHAGONY 1556 NOCE

1554 CASTAGNO 1551 TEAK 1555 DARK NOCE

1550 VERDE 1570 GREY

* Baski kalitesine gore renkler farklilik gésterebilir.
* Renksiz Urtintn UV dayanimi yoktur. Dis cephelerde kullanimi 6nerilmez.

GEMINA
GEL-450
JEL VERNIK

GEMINA; renklendirilebilen,
yari seffaf 6zellikte, ara kat
ve son kat olarak kullanima
uygun su bazli verniktir.

OZELLIKLER

« Akiskan jel ozelligi ile uygulama
kolaylig,

« Canli ve parlak kuru film olusturma,

- Uygulama sonrasinda yuzeye
homojen yayllma,

« Dis ortam sartlarina karsi mtkemmel
dayanim.

ONERILEN KULLANIM ALANLARI
Ahsap oyuncaklar, ahsap paneller,
ahsap kapi, cardak, pergola, panjur ve
pencerelerde kullanilir.

URUN OZELLIKLERI

Tavsiye edilen kat sayisi: 2

Tuketim miktar (m?/LT): 9 - 12

Kuruma Zamani (20°C, % 45-65 Bagil Nem, 100 g/m?)
Toz kurumast: 20 dk
Dokunma kurumasi: 1 saat
Zimparalanabilme: 8 saat
Katlar arasi bekleme siresi: 4 - 6 saat
Istiflenebilme: minimum 24 saat

YUZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapilacak yuzey toz ve kirlerden arindirilmalidir.

Ahsap rutubeti yumusak agaglar igin maksimum %12, sert agaclar
icin maksimum %15 olmalidir. Sert agaclar uygulama oncesi lif
kalkmasi sebebiyle 180 nolu zimpara ile zimparalanmalidir.

UYGULAMA EKIPMANLARI
« Sprey tabancasi (Air less)
- Firca

AMBALAJ
075LT;25LT; 20 LT

| I
0000 CLEAR 1000 BIANCO 1562 HEMLOCK

1567 AFROMOSIA 1564 TEAK 1565 JAVA BURMA

1568 OLIVE 1563 WALNUT 1569 MISTY GREY

* Baski kalitesine gore renkler farklilik gosterebilir.
*Renksiz Urtinin UV dayanimi yoktur. Dis cephelerde kullanimi 6nerilmez.



Estetik gUzelligi ve hos

karakteri sayesinde uzun yillar
yapl malzemesi olarak en iyi
secim oldugunu kanitlamis ve
kanitlamaya devam etmektedir.
Ahsabin dogal yuzeyinin hakkettigi
sekilde korunmasi icin;

dogal gorunimu degistirmeyen
WOODSOL boya ve vernikleri ile
ahsap malzeme kendini guvende
hisseder.

Ahsap, doganin
onde gelen

temsilcilerinden
biridir.

Dis mekanda ve ic mekanda
WOODSOL Urunleri,
ahsabinizin bakimi ve uzun
sure-dogalligini kaybetmeden
yasam alanlarinizda yer

u alma5| Icin surekli inovasyonu
hgdeﬂemektedw "

SUPERBRUSH
SB-455
KOMPAKT
SON KAT VERNIK

SUPERBRUSH;
renklendirilebilen, yari seffaf
ozellikte, son kat olarak
kullanima uygun su bazli
verniktir.

OZELLIKLER
- YUksek elastikiyet,
« Yuksek kati madde icerig,
« UVisinlara karsi yuksek dayanim,
« Mukemmel seffaflik,
- Dis ortam sartlarina karsi yUksek
dayanim.

ONERILEN KULLANIM ALANLARI
Ahsap paneller, cephe kaplamalari, ahsap
kapi, panjur ve pencerelerde kullanilir.

SUPERBRUSH SB-455 kompakt son kat
vernik, LATYGRUND LG-440 yar seffaf
renkli astar Uzerine uygulandigi taktirde
ahsabin dayanim omrunt uzatacaktir.

—
3
=2
. EeGED
o A
: = -
: — 5 1
= — == % ¥
—F \_ .‘I.'-.';/_: = -
T ' i :
. #‘Eﬁ'mﬁ
EIHF =

s

1 =
I
BE

PARLAKLIK SECENEGI
20 Gloss
40 Gloss

URUN OZELLIKLERI
Tavsiye edilen kat sayisl: 2
Tuketim miktart (m?/LT): 8 -10
Kuruma Zamani (20°C, % 45-65 Bagil Nem, 100 g/m?)
Toz kurumasi: 30 dk
Dokunma kurumasi: 1-2 saat
Zimparalanabilme: 4 saat
Katlar arasi bekleme siresi: 4-6 saat
Istiflenebilme: minimum 24 saat

YUZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapilacak ylzey toz ve kirlerden arindiritmalidir.

Ahsap rutubeti yumusak agaclar icin maksimum %12, sert adaclar
icin maksimum %715 olmalidir. Sert agaglar uygulama dncesi Lif
kalkmasi sebebiyle 180 nolu zimpara ile zimparalanmalidir.

UYGULAMA EKIPMANLARI
« Sprey tabancasl

- Firca

+ Rulo

AMBALAJ
075LT; 25LT; 20 LT



syilmaz
Vurgu

syilmaz
Vurgu

syilmaz
Vurgu


Opak sistemlerde
uzun sureli dayanim

Resim 1

Sarirenk ile isaretli alanlar ahsap Gzerindeki
renk kusmalarini gostermektedir.
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Resim 2

Tercih edilmesi uygun olan budak tipi

Resim 3

Tercih edilmesi uygun olmayan budak tipi

GUnumuzde opak sistemlerde
en onemli sorun ahsap
malzeme icerisindeki ekstraktif
maddelerden kaynaklanan renk
kusmalaridir. (bkz. resim 1)

REPLENA bariyer beyaz astar
ahsapdaki recine ve tanen
kusmalarini etkili bir sekilde
azaltir.

Recine kusmalarina karsi dikkat
edilmesi gereken en onemli nokta
budak capi ve seklidir. Kanat
budak ve kusgozu budak sekilleri
Uzerine yapilan (bkz. resim 2)
REPLENA uygulamalarinda
mukemmel sonuclar elde edilir.

REPLENA ve PIGMENTA
Urtnlerimiz ile uygulanan
sistemlerde teknik bilgi
sayfalarimizda bulunan sartlarin
yerine getirilmesi halinde

uzun yillar koruma saglamak
mUmkandar.

Cap! 4-5 cm ve Ustlnde olan
budak tipleri (bkz. resim 3)
Uzerinde yapilan uygulamalarda
istenilen verim alinamamaktadir.

REPLENA
RL-430
BEYAZ ASTAR

REPLENA,; ylksek
doldurma glict olan dis
mekan dayanimi yiksek su
bazli 6rtlicl astardrr.

OZELLIKLER

« YUksek doldurma gticq,

- Uygulama sonrasi ahsabr izole eder,

- Pestisit ve civa icermez. Yuksek oranda
IPBC icerir,

- Tanen ve recine ihtiva eden ahsap
turlerinde kusmayi azaltr,

« Asiri iklim kosullarina karsi dayaniklidir.

ONERILEN KULLANIM ALANLARI
Ahsap cephe kaplamalari, ahsap
panjurlar, ahsap kapi ve pencerelerde
kullanilir.

URUN OZELLIKLERI

Tavsiye edilen kat sayisi: 2

Tuketim Miktari (m?/ LT): 8- 10

Kuruma Zamani (20°C, % 45-65 Bagil Nem, 100 g/m?)
Toz kurumasi: 10 dk
Dokunma kurumasi: 2 saat
Zimparalanabilme: 4 saat

YUZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapilacak ylzey toz ve kirlerden
arindintmalidir.

Ahsap rutubeti yumusak agaclar icin maksimum
%12, sert agaclar icin maksimum %15 olmalidir. Sert
agaclar uygulama oncesi lif kalkmasi sebebiyle 180
nolu zimpara ile zimparalanmalidir.

UYGULAMA EKIPMANLARI
« Sprey tabancasi

« Daldirma

- Firca

AMBALAJ
075LT; 25LT; 20 LT




nli ve

Ahsap cok yon
bayiteyici bir
malzemedir.
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Bu dogal hali ahsaba ekolojik anlamda

oldugu kadar ayni zamanda benzersiz,

enerji dostu ve kolay islenebilir bir 6zellik

katmaktadir.

Ikna edici bir secim.

Ayni anda hem geleneksel hem de cagdas
olan ahsap malzeme, kullanim alanlari
dUsundldaginde, sinirsiz tasarim secenekleri
sunmaktadir.
Agac malzeme kullanilarak yapilan pencereler,
kapilar, cephe kaplamalari dis mekan yapilara ev
sicakliginda bir atmosfer katmaktadir.
Ancak, dogal olan bu yapi malzemesinin optimal
omrund tamamlamasi icin uzun bir stire muhafaza
gereklidir. Ahsap dogru tedaviye ihtiyac duyar.

Woodsol bu hedef ve amag
dogrultusunda sizlere en dogru
¢6zim onerilerini sunmaktadir.

PIGMENTA
AC-426
ELASTIK
SON KAT BOYA

PIGMENTA;
renklendirilebilen, son kat
olarak kullanima uygun su
bazli 6rtici boyadir.

OZELLIKLER

- Yuksek elastikiyet ozelligi,

« UViisinlara karsi yuksek dayanim

- Uygulama sonrasi dogal gorunum

« Dis ortam sartlarina karsi yUksek dayanim

ONERILEN KULLANIM ALANLARI
Ahsap paneller, cephe kaplamalari,
ahsap panjurlar, ahsap kapi ve pencereler
icin kullanilir:

Astar olarak REPLENA kullanilmasi
halinde dayanim omru uzayacaktir.

PARLAKLIK SE(;ENEKLERi
20 Gloss
40 Gloss

URUN OZELLIKLERI

Tavsiye edilen kat sayisi: 2

Tuketim miktar (m?/LT): 8 - 10

Kuruma Zamani (20°C, % 45-65 Bagil Nem, 100 g/m?)
Toz kurumast: 30 dk
Dokunma kurumasi: 1 saat
Zimparalanabilme: 4 saat
Katlar arasi bekleme siiresi: 4 — 6 saat
Istiflenebilme: minimum 24 saat

YUZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapilacak ylzey toz ve kirlerden arindiritmalidir.
Ahsap rutubeti yumusak agaglar igin maksimum %12,
sert agaclar icin maksimum %15 olmalidir. Sert agaclar
uygulama oncesi lif kalkmasi sebebiyle 180 nolu zimpara
ile zimparalanmalidir.

UYGULAMA EKiIPMANLARI
« Sprey tabancasi

- Firca

- Rulo

AMBALAJ
075LT;25LT; 20 LT

1000 BIANCO 1715 IVORY

7243 GREY SCURO 5224 RUSTICO BLU 5212 BLU CIELO

2704 GIALLO 6305 VERDE SCURO 8416 MARRONE

3304 ROSSO * Baski kalitesine gore renkler farklilik gosterebilir.

7235 GREY CHIARO


syilmaz
Vurgu

syilmaz
Vurgu

syilmaz
Vurgu


Boyall yuzeylerin
yeni uygulamalar
iIcin hazirlanmasi

On Hazirlik

« YUzeye tutunmayan veya kabarmis eski
boyalar spatula yardimi ile kazinmalidir.
(bkz. resim 1-2).

« Ahsap ylzey mantar, kuf ve kirden
arindirilmalidir. (bkz. resim 3)

« Ham ahsap ve eski yizeyler mutlaka
zimparalanmalidir. Bu sayede yeni
uygulanacak boya veya vernigin yuzeye daha
lyl tutunmasi saglanir. (bkz. resim 4)

« Zimpara tozlari mutlaka iyice
temizlenmelidir.

Resim 3 Resim 4

- Ahsap cephelerde gorulen en onemli
problemlerden biri de galvanizli olmayan civi
ve vida kullanilmasidir. Mevcut cephede pas
lekeleri var ise temizlik Grtnleri ile temizlenip
eski civi ve vidalar mutlaka galvanizli olanlar
ile degistirilmelidir. (bkz. resim 5)

« Ahsap yuzey tekrar kontrol edilerek temiz, kir
ve ya@lardan arindinlmis oldugundan emin
olunmalidir. Gerekirse bir kez daha WOODSOL
DECK CLEANER Grdntmaz uygulanabilir.
(bkz. resim 6)

« Boyanmayacak yuzeyler ortulerle, gerekirse

Resim ¢ bant yardimiyla yapistirilarak korunmalidir.

« Recineli agaclarda kusmalar meydana gelmis
Ise spatula ile kazinmali ve recine keseleri
PU tiner ile iyice temizlenmelidir. WOODSOL
REPLENA UrinuU bu tip agac turlerinde
mutlaka astar kati olarak kullanilmalidir.

Notlar

« WOODSOL urdinleri uygulama éncesi iyice karistirilmalidir.

« WOODSOL drtnleri kullanima hazir ambalajlanir ve inceltme
gerektirmez.

« Firca ve rulo uygulamalarinda ahsap lif yoninde strtim
yapilmasina dikkat edilmelidir.

« Genel uygulama en az iki kat seklinde olmali ve katlar arasi
bekleme sdirelerine uyulmalidir.

« Tuketim miktarlarina ve drinlerin teknik féylerine dikkat
edilmelidir.

Uygulama Araclari

« Ylizey islem kalitesini 6nemli élctide etkileyen faktorlerden biri de
dogru ve kaliteli alet secimidir.

« Su bazli boyalar icin akrilik uclu firca kullanilmalidir.



DECK CLEANER
DC-120

DIS MEKAN AHSAP
TEMIZLEYiC]

DECK CLEANER; boya ve
vernik icermeyen, dis mekanda
kullanilan yipranmis ahsaplar
icin su bazli temizleyicidir.

OZELLIKLER

- Kolay uygulama,

« Kullanima hazrr,

- KUf ve mantar renklenmelerini yok eder

- BUtUn ahsap turleri icin uygundur.

« Ahsap plastik kompozitler icin de uygundur.

ONERILEN KULLANIM ALANLARI
Temizlik gerektiren tum dis mekan ahsap
yuzeylerde kullanilabilir.
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URUN OZELLIKLERI

Kullanima hazirdir. inceltme gerektirmemektedir.

Kullanimdan once lyice calkalanmalidir:

1 LT drtn ile 8-10 m? alan temizlenebilir. Harcanacak miktar,
ahsabin emiciligine, dosenis sekline, kirlilik durumuna gore farklilik
gosterebilir.

Yenileme isleminden sonra baska bir Grtin uygulamasi yapilacak ise
uygulamadan énce yuzeyin kurumasi igin 24 saat beklenmelidir.

YUZEY HAZIRLAMA

Urn ahsap ylzeye dékin ve orta sertlikte bir firca ile fircalayarak
yayin. En az 2 saat bekledikten sonra suyla fircalayarak ylzeyi yikayin.
Yizeyde bekleme suresi sonrasi basincli su tabancasi ile ylzeyden
temizlenmesi tavsiye edilir

Ahsap asiri derecede kirlenmis ve kararmissa, islemi bir kez daha
yineleyin.

UYGULAMA EKIPMANLARI
- Firca

« Rulo

- Basincli su tabancasi

AMBALAJ
SLT
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Ahsap bahce mobilyalari icin
bakim tavsiyeleri:

Nasil bir bakim?

Ahsap dogal bir Grandur ve bu nedenle dogal
yaglar uretecektir. Ancak, yine de mumkin
olan en iyi durumda kaldigindan emin olmak
icin bakim yapmak gerekir. Bunun en gtizel
yolu duzenli bakim ve kisisel zevkinize uygun
bir sistem Urdnu kullanmanizdr.

Genel bakimdan once, ilik temiz su veya

sezon basinda bir deck temizleme sivisi ile
temizlemek yeterli olacaktir. Yeterli olmayan
durumlarda, temizlikten sonra hafifce
zimparalamak (280-320 kum) yuzey islem
malzemesi sirmeden once kesin sonug almakta
yararli olacaktir. Teak agacindan yapilmis
mobilyalarda basincli su kullanilarak temizlik
yapilabilir, ancak su jeti cok guglt oldugu icin
ahsap liflerini kaldirarak zarar verebilir. Bu
sebeple ozellikle yumusak agag turlerinde daha
dikkatli davranmakta fayda vardir.

Mobilya temizligini
bitirdiginizde, dikkate
alinmasi gereken hususlar

sunlardir:
Ahsap eskidikgce icerisindeki lignin sayesinde
oldukga cazip gelebilen gimus rengi bir patine
gordnim alir.
Seffaf su bazli bir deck yagi (UNIDECK)
kullanarak bu gorinimnu koruyabilirsiniz. En
az 2 kat yag uygulama sonrasi tam kuruma igin
4 saat beklenmelidir.
Kendi zevkinize ve tasariminiza uygun bir
bahcede renk cimbust olusturmak icin ahsap
renklendiriciler (LATYGRUND) ve renkli yaglar
(UNIDECK) kullanarak bireyselliginizi on plana
cikarabilirsiniz. Diz ve amorf yapida olmayan
bir renk elde etmek icin en az 2-3 kat uygulama
yapilmalidir. Dizenli bakim ve temizlik ile
yaklasik 3 yil sureyle koruma saglayabilirsiniz.

UNIDECK
UB-444
SU BAZLI
DECK YAG!

UNIDECK; renklendirilebilen,
son kat olarak kullanima
uygun dis mekan dayanimli su
bazli yagdir.

OZELLIKLER
« UVisinlara karsi yuksek dayanim,
« Yumusak- sert agaclar icin uygundur,
« Pestisit ve civa icermez. IPBC icerir,
« Yuksek kati madde oran,
« Dis ortam sartlarina karsi yuksek
dayanim saglar.

ONERILEN KULLANIM ALANLARI
Ahsap cephe kaplamalari, deckler, ahsap

paneller ve bahce mobilyalarinda kullanilir.

URUN OZELLIKLERI
Tavsiye edilen kat sayisi: 2
Tuketim miktari (m?/LT): 10-12
Kuruma Zamani (20°C, % 45-65 Bagil Nem, 100 g/m?)
Toz kurumast: 15 dk
Dokunma kurumast: 1 saat
Zimparalanabilme: 2 saat
Katlar arasi bekleme suresi: 4-6 saat
stiflenebilme: minimum 24 saat

YUZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapilacak ytzey toz ve kirlerden arindiritmalidir.

Ahsap rutubeti yumusak agaglar igin maksimum %12, sert agaclar
icin maksimum %15 olmalidir. Sert agaclar uygulama oncesi lif
kalkmasi sebebiyle 180 nolu zimpara ile zimparalanmalidir.
Uygulama 6ncesi bunyesinde recine ve dogal yaglar bulunan sert
ahsaplarin, seltlozik tinerle temizlenmesi dnerilir.

UYGULAMA EKIPMANLARI
« Sprey tabancasi

« Duslama

- Firca-Rulo

AMBALAJ
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* Baski kalitesine gore renkler farkliik gésterebilir.



CAPO

PV-454

IC MEKAN
PARKE VERNIK

CAPO; Alt kat ve son kat
olarak kullanilabilen i¢
mekan su bazli parke
vernigidir.

OZELLIKLER

« Yuksek asinma direnci
(EN13696 ‘a gore)

« Hizli kurur

« Kokusuzdur

« Sivilara dayaniklilig yuksek
(DIN6886T Part1 ve EN12720 ye gore)

ONERILEN KULLANIM ALANLARI
Parke zeminler

PARLAKLIK SECENEGi
20 Gloss
50 Gloss
70 Gloss

URUN OZELLIKLERI

Tavsiye edilen kat sayisi: 2

Tuketim miktarr (m?/LT): 10-18

Kuruma Zamani (20°C, % 45-65 Bagil Nem, 100 g/m?)
Toz kurumasi: 1 saat
Dokunma kurumasi: 1,5 saat
Katlar arasi bekleme siresi: 4 saat

YUZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapilacak olan ahsap %12-14 nem icermelidir.

Ahsabin yuzeyi yag ve regine kalintilari icermemelidir. Bu nedenle
uygulama yapilacak yuzeyler; kuru, yag ve kirliliklerden arindintmis
olmalidir. Su bazli Grtinlerin ahsabin liflerini kaldirma egilimi
oldugundan uygulama yapilacak olan yizeyin zimparalanmasi

cok onemlidir. Ahsap yuzeyi uygulamadan dnce 150-180 numarali
zimpara kagidi ile zimparalanmalidir.

UYGULAMA EKIPMANLARI
- Firca
« Rulo

AMBALAJ
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MUKEMMEL BOYAYA ULASMAK *
Boya ve vernik kaplama sistemleri bitmis Urdntn sadece kucuk
bir bolumuni temsil etmektedir, ancak bdyuk onem tasimaktadir.
Bu alanda uzman WOODSOL ekibi her zaman bu amacg ugrunda
mukemmel sonuclara ulasmak icin caba gostermektedir.

Miikemmel koruma ama nasil?
Tum fonksiyonel gereksinimleri karsilamanin yani sira fabrika
uygulamalarr icin 6zel olarak tasarlanmis Uriin ve hizmetlerin
butunudur.

SURDURULEBILIR KALITE
Musteri iliskileri, Grtn kalitesi kadar onemlidir. Bu ylzden musteri
iliskilerine 6zel 6nem veriyoruz. Uzun donemde gerceklesen siki
ortakliklar, yakin isbirligi ve degisim sureclerine adaptasyon ile
mumkUundur.

Basarili bir is iliskisi icin iki faktor cok onemlidir. Ilk olarak kapsamli
bir sekilde dinya capinda satis ve hizmet odakli destek sunmak,
digeri ise, alaninda egitimli profesyonellerin teknik sorunlar ile ilgili
olarak musterilere birebir yardimci olmasi, acik ve hizli bir sekilde
bilgi aktarimini saglayarak cozume ulastirmasidir. Hizli ve tam
vaktinde coziimler icin bize giivenebilirsiniz. Boya ve vernik
alanindaki ortakliklarimizin yani sira, makine ve tesis ureticileri
aginin da bir parcasiyiz.

Seri uretime yonelik simulasyon calismalarinin yapilmasi icin
gerekli alt yapiya sahip teknoloji uygulama merkezimizde sizleri
karsiliyoruz.

Yenilik¢i cozUmlerin gelistirilmesi hammadde ve teknoloji tarafinda
oldugu gibi Uretici firmalarla da iyi iletisim ile birlikte guclu
yetenekler gerektirir. Bilinmesi gereken nokta musterilerin
ihtiyaclari ve mUimkuUn olani en iyi sekilde anlamak ve anlatmaktir.
Ornegin, Uretim sirelerinin azaltilmasi yenilikler icin tesvik edicidir.
Cagimizda en 6nemli maliyet zamandir. Ylzey islem malzemesi
yuksek kalitede Uretilen pencere ve dogramalarin kartvizitidir.
Bu temel satin alma kriteridir ve ortaklasa calismalarla birlikte
musteri memnuniyetini saglamaktadir. Bu nedenle yuzey islem
malzemelerinin kalitesinden 6din vermemek gerekir.
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WOODSOL INDUSTRIAL
Nem veya UV isinlarina maruz kaldiklari takdirde,
pencereler ve kapilar gibi boyutsal olarak sabit
yap! elemanlarinda kalici koruma saglamak icin
yuksek kaliteli boya ve vernik gereklidir. WOODSOL
INDUSTRIAL tam da bu zorluklarin Gstesinden gelen
Urdn yelpazesine sahiptir.

WOODSOL INDUSTRIAL standartlarini
ekonomik ve kaliteli bir bakis

acisindan belirler.
lyi yapilandirilmis Griin yelpazesi ve stper transparan
ozellikte olan vernikleri araciligiyla kaplama kalitesini
arttinir. Hizl uygulama ve seri Uretimler icin teknolojik
cozumleri ile depolama, zaman ve malzeme acisindan
buyuk tasarruf saglar. Ureticiler bu nedenle son
teknolojiyle en iyi sekilde kullanilan UGretim surecleri
arasindan calisma metodlarina gore secim yaparlar.
Hizlandinlmis kuruma sistemleri icin uygunlugu
sayesinde, kisa montaj sureleri ile zamandan tasarruf
edilirken son katlarin dis hava sartlarina karsi direnci
de glvence altina alinmis olur.

Standardin disina cikin
Konusunda uzman Ar- Ge kadromuz ile size 6zel
Urin ¢ozdmleri sunan WOODSOL INDUSTRIAL'I tercih
edenler, farkli hava sartlarinin yani sira cok cesitli
Iklim bolgelerindeki denenmis ve test edilmis Grtnler
sayesinde muhtesem yuzey kalitesi ve performans
elde ederler.
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IP-51; seffaf 6zellikte, alt kat
olarak kullanima uygun su
bazli emprenyedir.

OZELLIKLER

« Emprenye ozelliklerine sahip kimyasal yap,
« CUrUmelere karsl ahsabr koruma,

« YUksek penetrasyon ozelligi,

« Hizll kuruma,

- Pestisit ve civa icermez. IPBC icerir.

ONERILEN KULLANIM ALANLARI
Tomruk evlerdeki balkon cephe
kaplamalari, ahsap paneller, ahsap kapi
ve pencerelerde kullanilir. Dis mekanda
kullanilan buattin ahsap yapilar icin
uygundur.

URUN OZELLIKLERI
Tavsiye edilen kat sayisi: 2
Tuketim miktari (m?/LT): 12 - 14
Hizlandiritmis Kuruma
(150 g/m? uygulamada)
Flash off: 15 dk (30°C)
Laminar hava: 15 dk (20°C)

Soguma: 30 dk (30°C)
Kuruma Zamani (20°C, % 45-65 Bagil Nem, 100 g/m?)

Toz kurumasi: 10 dk

Dokunma kurumasi: 30 dk

Zimparalanabilme: 12 saat

Katlar arasi bekleme suresi: 2-4 saat

Istiflenebilme: minimum 24 saat

YUZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapilacak yuzey toz ve kirlerden arindiritmalidir.

Ahsap rutubeti yumusak agaclar icin maksimum %12, sert agaclar
icin maksimum %15 olmalidir. Sert adaclar uygulama dncesi lif
kalkmasi sebebiyle 180 nolu zimpara ile zimparalanmalidir.

UYGULAMA

Daldirma: Yalnizca paslanmaz tanklar kullanilmalidir.
Firca: Yalnizca sentetik uclu kil firca kullanilmalidir.
Duslama: Diyafram pompasi kullanitmalidir.

UYGULAMA EKIPMANLARI
- Daldirma

- Firca

- Duslama

AMBALAJ
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LG- 445; renklendirilebilen,
yari seffaf 6zellikte, alt kat
olarak kullanima uygun su
bazli astardir.

OZELLIKLER

« UVisinlarina karsi dayanim,

« Emprenye ozelliklerine sahip kimyasal yap,

» Daldrma tipi icin 6zel olarak gelistirilmis
formul,

« Rutubet ve neme karsi yuksek mukavemet,

« Pestisit ve civa icermez. IPBC icerir.

ONERILEN KULLANIM ALANLARI
Tomruk evlerdeki cephe kaplamalari,
ahsap paneller, ahsap kapl, cardak, pergola
ve pencerelerde kullanilir.

URUN OZELLIKLERI
Tavsiye edilen kat sayisi: 2
Onerilen uygulama miktari (gr/m?):
50-80
Tuketim miktart (m%/LT): 12-15
Hizlandirlmis Kuruma (150 g/m?
uygulamada)
Flash off: 15 dk (30°C)
Laminar hava: 30 dk (30°C)
Soguma: 15 dk (20°C)
Kuruma Zamani (20°C, % 45-65
Bagil Nem, 100 g/m?)
Toz kurumasi: 10 dk
Dokunma kurumast: 30 dk
Zimparalanabilme: 4 saat
Katlar arasl bekleme suresi: 0000 CLEAR 1559 0AK
2 -4 saat
Istiflenebilme: 24 saat

. A\

YUZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapilacak ytzey toz ve
kirlerden arindiritmalidir. 1553 PINO 1558 CHERRY
Ahsap rutubeti yumusak agaclar
icin maksimum %12, sert agaglar
icin maksimum 915 olmalidir.
Sert agaclar uygulama déncesi

lif kalkmasi sebebiyle 180 nolu
zimpara ile zimparalanmalidir. 1557 MAHAGONY 1556 NOCE

UYGULAMA

Daldirma: Yalnizca paslanmaz
tanklar kullanitmalidir.

Firca: Yalnizca sentetik uclu kil
flr@a kU“anllmalldlr. 1554 CASTAGNO 1551 TEAK
Konvensiyonel Sprey: 2-2,5 mm
tabanca ucu ile ve 3-4 bar hava
basinci kullanilarak uygulanmasi
tavsiye edilir

UYGULAMA EKIPMANLARI 1555 DARK NOCE 1550 VERDE
- Sprey tabancasl
- Firca

- Daldirma

AMBALAJ
20LT
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SUPERNOVA
INTERMEDIO
SM-451 SU BAZL|
ARA KAT VERNIK

SUPERNOVA INTERMEDIO;
yuksek transparan ozellikte,
ara kat olarak kullanima
uygun su bazli verniktir.

OZELLIKLER

« Mukemmel seffaflik,

« UVisinlara karsi yuksek dayanim,

- ZImparalanma kolayligl,

- Dis ortam sartlarina karsi yUksek dayanim,

- Daldrma icin 6zel olarak gelistirilmis
formal.

ONERILEN KULLANIM ALANLARI
Ahsap paneller, ahsap kapi, panjur ve
pencerelerde kullanilir.

32

URUN OZELLIKLERI
Tavsiye edilen kat sayisl: 2
Onerilen uygulama miktari (gr/m?) : 80-100
Tuketim miktari (m?/LT): 12 - 15
Hizlandirilris Kuruma (150 g/m? uygulamada)
Flash off: 10 dk (30°C)
Laminar hava: 20 dk (30°C)
Soguma: 15 dk (20°C)
Kuruma Zamani (20°C, % 45-65 Bagil Nem, 100 g/m?)
Toz kurumast: 10 dk
Dokunma kurumast: 30 dk
Zimparalanabilme: 2-3 saat
Katlar arasi bekleme sUresi: 2-4 saat
Istiflenebilme: minimum 24 saat

YUZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapilacak yuzey toz ve kirlerden arindirilmalidir.

Ahsap rutubeti yumusak agaclar icin maksimum %12, sert agaclar
icin maksimum %15 olmalidir. Sert adaclar uygulama dncesi lif
kalkmasi sebebiyle 180 nolu zimpara ile zimparalanmalidir.

UYGULAMA

SUPERNOVA INTERMEDIO uygulanmis yuzeye 240-320 zimpara
islemi sonrasinda ULTRATIX kullanilabilir.

Konvensiyonel Sprey: 2-2,5 mm tabanca ucu ile ve 3-4 bar hava
basincr kullanilarak uygulanmasi tavsiye edilir.

Duslama: Diyafram pompasi kullanilmalidir.

UYGULAMA EKIPMANLARI
- Sprey tabancas

+ Duslama

- Daldirma tanki

AMBALAJ
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SUPERNOVA FOND
SM-461
SU BAZLI

ARA KAT VERNIK

SUPERNOVA FOND;
renklendirilebilen, yari seffaf
ozellikte olan alt kat ve ara
kat olarak kullanima uygun,
tiksotropik yapida su bazli
verniktir.

OZELLIKLER
« UV isinlara karsi yuksek dayanim,
« Buhar gecirgenligi,

« Dis ortam sartlarina karsi yuksek dayanim.

« MUikemmel islaticilik
« Tanen kusmalarini bloke etme

ONERILEN KULLANIM ALANLARI
Ahsap paneller, ahsap kapi, panjur ve
pencerelerde kullanilir.

URUN OZELLIKLERI

Tavsiye edilen kat sayisi: 2

Onerilen uygulama miktar (gr/m?) : 100-120

Tuketim miktari (m%/LT) : 8-10

Hizlandirlmis Kuruma (150 g/m? uygulamada)
Flash off: 15 dk (30°C)
Laminar hava: 60 dk (45°C)
Soguma: 15 dk (20°C)

Kuruma Zamani (20°C, % 45-65 Bagil Nem, 100 g/m?)
Toz kurumasi: 10 dk
Dokunma kurumasi: 1 saat
Zimparalanabilme: 4 saat
Katlar arasi bekleme siresi: 4-6 saat
istiflenebilme: minimum 24 saat

YUZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapilacak ytizey toz ve kirlerden arindiritmalidir.

Ahsap rutubeti yumusak adaglar icin maksimum %12, sert agaclar
icin maksimum %15 olmalidir. Sert agaclar uygulama éncesi lif
kalkmasi sebebiyle 180 nolu zimpara ile zimparalanmalidir.

UYGULAMA

SUPERNOVA FOND uygulanmis ylzeye 240-320 zimpara islemi
sonrasinda ULTRATIX kullanilabilir.

Konvensiyonel Sprey: 2-2,5 mm tabanca ucu ile ve 3-4 bar hava
basinci kullanilarak uygulanmasi tavsiye edilir.

UYGULAMA EKIPMANLARI
« Sprey tabancasl (Konvansiyonel Sprey, Airless, Airmix)

AMBALAJ
20LT
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VERNIPROTECT
VP-4¢

SU BAZLI

BEYAZ ASTAR

VERNIPROTECT; yiiksek
doldurma guict olan dis

mekan dayanimi yiksek su

bazli beyaz astardir.

OZELLIKLER
« YUksek doldurma gucu,

- Uygulama sonrasi ahsabi izole eder,

- Pestisit ve civa icermez. Yuksek oranda

IPBC icerir.

« Dis ortam sartlarina karsi dayanim saglar.
- Tanen ve recine kusmalarini bloke eder.

ONERILEN KULLANIM ALANLARI
Ahsap cephe kaplamalari, ahsap panjurlar,
ahsap kapi ve pencerelerde kullanilir.

URUN OZELLIKLERI

Tavsiye edilen kat sayisi: 2

Onerilen uygulama miktari (gr/m ): 110-120

Tuketim miktart (m?/1t) : 6

Hizlandirilmis Kuruma (150 g/m2 uygulamada)
Flash off : 15 dk (30°C)
Laminar hava : 30 dk (45°C)
Soguma : 15 dk (20°C)

Kuruma Zamani (20°C, % 45-65 RH, 100 g/ m?)
Toz kurumasi : 10 dk
Dokunma kurumasi : 30 dk
Zimparalanabilme : 1-2 saat
Katlar arasi bekleme suresi : 2-4 saat

YUZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapilacak yuzey toz ve kirlerden arindirilmalidir. Ahsap
rutubeti yumusak agaglar icin max. %12, sert agaglar igin max. %15
olmalidir. Uygulama oncesi lif kalkmasi sebebiyle, yumusak agaclar
150 nolu zimpara, sert agaclar 180 nolu zimpara ile zimparalanmalidir.

UYGULAMA

VERNIPROTECT uygulanmis yuzeye SPECIAL FOND Su Bazli
izolasyon Astari ve ULTRALACK uygulanabilir.

Duslama: Diyafram pompasi kullanilmalidir.

Daldirma: Yalnizca paslanmaz tanklar kullanilmalidir.

Firca: Yalnizca sentetik uclu kil firca kullanilmalidir.

UYGULAMA EKIPMANLARI
+ Duslama

- Daldirma

- Firca

AMBALAJ
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SPECIAL FOND
SF-448 SU BAZL|
|ZOLASYON
BEYAZ ASTAR

SPECIAL FOND; yiksek
doldurma guict olan dis

mekan dayanimi yiksek su

bazli astardir.

OZELLIKLER

« YUksek doldurma gucy,

- Uygulama sonrasi olabilecek lif
kalkmalarini azaltr,

- Pestisit ve civa icermez. IPBC icerir.
« Mese, cam, okoume, meranti vb. agac

tUrlerindeki ekstraktif maddeleri bloke
eder,

« Dis ortam sartlarina karsi dayanim saglar.

ONERILEN KULLANIM ALANLARI
Ahsap paneller, ahsap panjurlar, ahsap
kap! ve pencerelerde kullanilir.

Ahhhhbhbbbhbb bbb bbb
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URUN OZELLIKLERI
Tavsiye edilen kat sayisi: 2
Onerilen uygulama miktari (gr/m3): 150-250
Tuketim miktari (m?/LT): 6-8
Hizlandirlmis Kuruma (150 g/m? uygulamada)
Flash off: 15 dk (30°C)
Laminar hava: 15 dk (20°C)
Soguma: 30 dk (30°C)
Kuruma Zamani (20°C, % 45-65 Bagil Nem, 100 g/m?)
Toz kurumasi: 10 dk
Dokunma kurumast: 30 dk
Zimparalanabilme: 1-2 saat
Katlar arasi bekleme siresi: 2-4 saat

YUZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapilacak ytzey toz ve kirlerden arindiritmalidir.

Ahsap rutubeti yumusak adaglar icin maksimum %12, sert agaglar
icin maksimum %715 olmalidir. Sert agaclar uygulama éncesi lif
kalkmasi sebebiyle 180 nolu zimpara ile zimparalanmalidir.

UYGULAMA

SPECIAL FOND uygulanmis yizeye 240-320 zimpara islemi
sonrasinda ULTRALACK kullanilabilir.

Konvensiyonel Sprey: 2-2,5 mm tabanca ucu ile ve 3-4 bar hava
basinci kullanilarak uygulanmasi tavsiye edilir. Gerekli durumlarda
% 5-10 su ile inceltilebilir.

UYGULAMA EKIPMANLARI
« Sprey tabancasl! (Konvansiyonel Sprey, Air mix, Airless
Uygulamalari)

AMBALAJ
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ULTRATIX
UT-460

SU BAZLI |
SON KAT VERNIK

ULTRATIX; yari seffaf
ozellikte su bazli son kat
verniktir.

OZELLIKLER

« UV lsinlara karsi yuksek dayanim,

- Pestisit ve civa icermez.

« Dis ortam sartlarina karsi yUksek dayanim,

- Tiksotropik ozellik (Dik uygulamalara
uygundur).

ONERILEN KULLANIM ALANLARI
Ahsap paneller, ahsap panjurlar, ahsap
kapi ve ahsap pencerelerde kullanilir.

///’ /: "E_%_ -
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PARLAKLIK SECENEGi
30 Gloss
50 Gloss

URUN OZELLIKLERI

Tavsiye edilen kat sayis: 2

Onerilen uygulama miktari (gr/m2) : 250-275

Tuketim miktart (m?2/LT): 6-8

Hizlandinlmis Kuruma (150 g/m? uygulamada)
Flash off: 15 dk (30°C)
Laminar hava: 90 dk (45°C)
Soguma: 15 dk (20°C)

Kuruma Zamani (20°C, % 45-65 Bagil Nem, 100 g/m?)
Toz kurumast: 15 dk
Dokunma kurumasi: 1 saat
Zimparalanabilme: 4 saat
Katlar arasi bekleme suresi: 4-6 saat
Istiflenebilme: minimum 24 saat

YUZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapilacak ytzey toz ve kirlerden arindiritmalidir.

Ahsap rutubeti yumusak adaclar icin maksimum %12, sert agaglar
icin maksimum %15 olmalidir. Sert agaclar uygulama oncesi lif
kalkmasi sebebiyle 180 nolu zimpara ile zimparalanmalidir.

UYGULAMA

SUPERNOVA FOND uygulanmis yUzeye 240-320 zimpara islemi
sonrasinda ULTRATIX kullanilabilir.

Konvensiyonel Sprey: 2-2,5 mm tabanca ucu ile ve 3-4 bar hava
basincr kullanilarak uygulanmasi tavsiye edilir

UYGULAMA EKIPMANLARI
- Sprey tabancasi (Konvansiyonel Sprey, Air less, Air mix)

AMBALAJ
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ULTRALACK
UL-435

SU BAZLI

SON KAT BOYA

ULTRALACK; son kat olarak
kullanima uygun su bazli
beyaz boyadir.

OZELLIKLER

- Yuksek elastikiyet ozelligi,

- Tiksotropik (Dik uygulamalara uygun),

« UVisinlarina karsi yUksek dayanim,

« Dis ortam sartlarina karsi yUksek dayanim.

ONERILEN KULLANIM ALANLARI
Ahsap paneller, ahsap panjurlar,
ahsap kapi ve pencerelerde kullanilir.

URUN OZELLIKLERI
Tavsiye edilen kat sayisi: 2
Onerilen uygulama miktar (gr/m?) : 150-170
Tuketim miktari (m?/LT): 6-8
Hizlandirlmis Kuruma (150 g/m? uygulamada)
Flash off: 15 dk (30°C)
Laminar hava: 90 dk (45°C)
Soguma: 15 dk (20°C)
Kuruma Zamani (20°C, % 45-65 Bagil Nem, 100 g/m?)
Toz kurumasi: 15 dk
Dokunma kurumasi: 1 saat
Zimparalanabilme: 4 saat
Katlar arasi bekleme siresi: 4-6 saat
istiflenebilme: minimum 24 saat

YUZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapilacak ytizey toz ve kirlerden arindiritmalidir.

Ahsap rutubeti yumusak agaclar icin maksimum %12, sert agaglar
icin maksimum %15 olmalidir. Sert agaclar uygulama éncesi lif
kalkmasi sebebiyle 180 nolu zimpara ile zimparalanmalidir.

UYGULAMA

Konvensiyonel Sprey: 2-2,5 mm tabanca ucu ile ve 3-4 bar hava
basinci kullanilarak uygulanmasi tavsiye edilir. Gerekli durumlarda
5-10% su ile inceltilebilir. Astar uygulamasi icin SPECIAL FOND
beyaz astar kullanilarak sistem tamamlanabilir:

UYGULAMA EKIPMANLARI
- Sprey tabancasl (Air less, Air mix)

AMBALAJ
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RETARDER
RR-930
SU BAZLI

RETARDER

RETARDER; su bazli Grinler OZELLIKLER

icin tasarlanan, yliksek - Firca ve daldirma ile uygulama yapilan
sicaklik sartlari, asiri yuzeylerde yaylmayt iyilegtirme
hava sirkilasyonu veya + Uygulama kolaylg

blylk ytzeylere uygulama
yaparken urinin kuruma
suresini arttirarak uygulama
kolayligi saglayan katkidir.

ONERILEN KULLANIM ALANLARI

Tum su bazli trunlerde; 6zellikle opak veya
yari seffaf renkli Grun gruplarinda kurumayi
geciktirmek icin kullanilir. Kuruma suresindeki
artis Urtn yapisina ve kullanim oranina bagli
olarak degiskenlik gosterir.

Urdn tipi: Su bazli

Urdn ile direkt kanstirilarak uygulamasi yapilir Kullanima hazirdir.
Kullanim orani Urtine ve ihtiyaca gore dediskenlik gosterir. Tavsiye
edilen maksimum kullanim orani agirlikca %5'tir.

05LT




HPA-100
GUNES KREMINE
KARSI DIRENC
ARTTIRICI KATKI

HPA-101
PERFORMANS
ARTTIRICI KATKI

HPA-100; su bazli dis mekan
urtnlerinde kullanilan glines
kremine karsi performans
arttirici katkidir. Ozellikle yaz
doneminde kullanilan cesitli
guines kremleri, losyonlari
ve yaglarin cogunun cilt
tarafindan emilmeyen kismi,
mobilyalar ile temas ettiginde
su bazli kaplama ylzeyini
deforme edebilmektedir.
Olusan deformasyonu
engellemek icin HPA-100'ln
urtne ilave edilerek
kullanilmasi onerilmektedir.

OZELLIKLER
« GUnes kremine karsl direnc arttirici
« Hava kurumali ortamda rahat kullanim

ONERILEN KULLANIM ALANLARI

Su bazli trtinlerde kullanilabilir. Kullanim oran
ve etkisi Urun yapisina bagli olarak degiskenlik
gosterebilir.

UROUN OZELLIKLERI
Urdn tipi: Su bazli

UYGULAMA

Uygulanmak istenilen Urtn ile direkt karistirilarak kullanilabilir.
Kullanima hazirdir. Tavsiye edilen kullanim orani agirlikga %1-3ddr.
Urtin ozellikleri ve kullanim oranina bagli olarak nihai Grtine etkisi
dediskenlik gosterebilir. Hazirlanan karisimin ayni gin igerisinde
kullanilmasi tavsiye edilir.

AMBALAJ
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HPA-101; su bazli Griinlerde
kullanilabilen, fiziksel ve
kimyasal direnci arttiran
performans arttirici

katkidir. Genel olarak
cizilme, asinma ve sigaraya
dayanim direnci arttirilmasi
istenen su bazli trlinlerde
kullanilabilir.

OZELLIKLER

« Yapisma direnci artis

« Asinma direnci artis

« Cizilme direnci artisl

« Sivilara karsi direnc artis|

« Kimyasallara karsi direnc artis|

ONERILEN KULLANIM ALANLARI

Su bazli urtnlerde kullanilabilir. Kullanim orani
ve etkisi Urdn yapisina bagli olarak degiskenlik
gosterebilir. .

URUN OZELLIKLERI
Urdn tipi: Su bazli

UYGULAMA

Uygulanmak istenilen Grin ile direkt karistirilarak kullanilabilir.
Kullanima hazirdir. Tavsiye edilen kullanim orani agirlikca %1-3'dur.
Urtin ozellikleri ve kullanim oranina bagli olarak nihai Grtine etkisi
degiskenlik gosterebilir. Hazirlanan karisimin ayni gin igerisinde
kullanilmas tavsiye edilir.

AMBALAJ
005LT
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WOODSOL UYGULAMA ALANLARI

DIS MEKAN

MEKAN

' ULTRATIX

' ULTRA LACK

| SPECIALFOND

' SUPERNOVA INTERMEDIO

' VERNIPROTECT

| SUPERNOVAFOND

| IP51

LATYGRUND

REPLENA

&

PIGMENTA

SUPERBRUSH

UNIDECK

DECK CLEANER

CAPO

Metal

= S R T R R = | s
UYGULAMA ALANI - = - - @ aae- - e = sl | A1 | B B 1

Tas, Beton, Tugla

Ahsap Pencereler,
Dis Mekan Ahsap Kapilari

Tomruk Ev ve Ahsap Kirisler

Ahsap Cephe Kaplamalari

Cati

Ahsap Balkon ve Korkuluklar [ T ] 1 [ T 1 T ] T
Bahce Mobilyasi ve Pergolalar ] i ] ] I ] e ] [ ]

Ahsap Deckler

lc Mekan

Islak Hacimler, Saunalar

Merdivenler ve Parkeler

lc Mekan Yat Mobilyasi

Mobilya

lc Mekan Parke

ONERILEN UYGULAMA KATLAR]

2

Woodsol iiriinleri icin uygulama tavsiyeleri:
Konvensiyonel Sprey: 2-2,5 mm tabanca ucu ile ve 3-4 bar
hava basinci kullanilarak uygulanmasi tavsiye edilir.
Daldirma: Yalnizca paslanmaz tanklar kullanitmalidir.
Firca: Yalnizca sentetik uclu kil firca kullanilmalidir.
Duslama: Diyafram pompasi kullanilmalidir.

Yizeyin emiciligine gore uygulama kat miktar: degisebilir.

Senin Rengin logosunu gordiginiz
urtinler renklendirilebilir niteliktedir.
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Kayalar

Kayalar Kimya San. ve Tic. A.S.

Tepetren Kimya Sanayicileri
Org. San. Bol., Tem Yanyol F1 Blok
Tuzla 34956 Istanbul Tiirkiye
Tel: +90 (216) 593 07 27
Fax: +90 (216) 593 24 15

www.woodsol.com.tr info@woodsol.com.tr
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